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REVESTIMENTOS MONOCAMADA
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MOAXAE Revestimentos monocamada

Amoreiras| Lisboa

Piscinas Municipais | Sintra

Edificio Habitacao | Lisboa

Edificio Habitacdo | Faro

Edificio Euro | Quinta Infantado

Os revestimentos monocamada maxit,
substituem os rebocos tradicionais e a
pintura, desempenhando, ao mesmo
tempo, funcées de proteccdo e de
decoracéo.

Constituidos por ligantes e cargas
minerais, devidamente seleccionados,
enriquecidas com aditivos (retentores
de 4gua, introdutores de ar, hidréfugos,
fibras, inertes leves, resinas e
pigmentos), resistem de forma mais
eficiente & fendilhacéo que os rebocos
tradicionais.

A facilidade e rapidez de aplicacdo
(manual ou maquinado), aliadas &
uma qualidade superior, reconhecida
pelo mercado, torna os revestimentos
monocamada maxit no acabamento
perfeito para qualquer tipo de
alvenarias.

TIPOS

maxit MQ - Para aplicagéo com
mdquina, proporcionando um
acabamento RASPADO GROSSO ou
TRADICIONAL

maxit RF - Para acabamentos tipo

RASPADO FINO

maxit P - Para acabamentos em
PEDRA NATURAL

VANTAGENS:

Economia

Facilidade e rapidez de Aplicagéo e
Alto rendimento (25 e 30 kg/m?, para
uma espessura na ordem de 20 mm,
dependendo do material seleccionado).

Impermeabilidade a agua
Protege o suporte da accéo da dgua
da chuva, atrasando a sua penetracdo.
O grau de impermeabilizacao depende
da espessura aplicada.
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Permeabilidade ao vapor de
dgua

A porosidade deste revestimentos é
muito superior & dos revestimentos
tradicionais, permitindo a safda do
vapor de dgua formado no interior do
edificio.
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Maior Elasticidade
Admitem, sem fissurar, pequenos
movimentos do suporte.

Elevada aderéncia ao suporte
Esta propriedade é observada tanto
em fresco (pegajosidade inicial), como
apds o endurecimento.

Manutencéao Reduzida

A sujidade pode ser eliminada com
4gua sob presséo, & qual se pode
adicionar um detergente apropriado.
Néo perde cor com possivel desgaste
da camada superficial.

Decorativo
Permite uma grande variedade de cores
e acabamentos.



maxit MQ

maxit RF

maxit P

ACABAMENTOS

Para a realizagéo destes acabamentos,
a maxit comercializa dois tipos de
produtos, um com acabamento
raspado tradicional (MQ) e o outro
com raspado fino (RF), disponiveis num
vasto leque de tonalidades.

PEDRA

O acabamento em pedra (P) é
conseguido com a projeccdo de
granulados de mdrmore quando se
inicia o endurecimento do produto
(cerca de 1 a 2 horas apés aplicacdo),
seguida de aperto moderado com uma
talocha de pldstico.

CASCA DE CARVALHO / TIROLES

Para estes acabamentos, recomenda-
se a utilizacdo de maxit MQ.

LISO OU TALOCHADO

A execucdo de um acabamento liso
ou talochado é similar & de um reboco
tradicional, realizando-se numa sé
camada. Em termos estéticos, a
fachada apresenta um aspecto
manchado, lembrando os
revestimentos antigos & base de cal.

Hotel Holiday Inn

Renovagdo Palacete | Sintra
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CINZA VETEADO N° 3

115 ROSA VALENCIA N° 4

108 CINZA NEVADA N 4

104 ROXO ALICANTE N° 3

108 VERDE SERPENTINA N° 3

104 ROXO ALICANTE N° 4

103 AMMARELO LIMAD N° 3
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